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CİHAZIN KULLANMA TALİMATI
Kuru sürtme haslığı testi

1. Numuneyi gergin bir biçimde test bölümüne yerleştirin ve kapağı kapatınız.
2. Standart pamuklu refakat kumaşı sürtünme ucuna gergin bir biçimde klape ile tutturunuz.
3. Manuel sürtme kolunu saniyede 1 tam tur yapacak şekilde 10 defa çeviriniz.
4. Test bitiminde refakat kumaşı sürtünme ucundan çıkarınız.
5. Refakat kumaşı standart gün ışığı altında, 45o’ lik açı ile ISO 105 –A03 gri skalası ile değerlendiriniz.

Yaş sürtme haslığı testi

1. Numuneyi gergin bir biçimde test bölümüne yerleştirin ve kapağı kapatınız.
2. Standart pamuklu refakat kumaşı saf su ile ıslatılıp, üzerinde akıcı damla kalmayacak şekilde sıktıktan sonra, sürtünme ucuna gergin bir biçimde klape ile tutturunuz.
3. Manuel sürtme kolunu saniyede 1 tam tur yapacak şekilde 10 defa çeviriniz.
4. Test bitiminde refakat kumaşı sürtünme ucundan çıkarınız.
5. Refakat kumaşı standart gün ışığı altında 45o’ lik açı ile ISO 105 –A03 gri skalası ile değerlendiriniz.
6. Cihazı ilk defa kullanıyorsanız mutlaka bilen bir kişiden yardım isteyiniz.
7. Yaş sürtme haslığı testinde refakat kumaşı 60 °C’yi geçmeyen sıcaklıkta (tercihen oda sıcaklığında) kurutunuz. 
8. Refakat kumaşı tutarken, test yapılmış kısmın el veya başka  bir nedenle kirlenmemesine dikkat ediniz.
9. Refakat kumaş üzerinde oluşan yuvarlak halka birbiri üzerine binmiş iki daire şeklinde görülüyorsa deneyi geçersiz sayınız.
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